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佳易容相容剂江苏有限公司.

江苏省南通市如东县洋口镇化学工业园区

.

.

以下测试之样品是由申请者所提供及确认 : EMI.

SGS工作编号 :. SP16-014297 - SH .

样品接收日期 :. 2016年04月26日.

测试周期 :. 2016年04月26日 - 2016年05月05日.

测试要求 :. 根据客户要求测试.

测试方法 :. 请参见下一页.

测试结果 :. 请参见下一页.

. .

本报告是编号为SHAEC1608392601报告的中文版本..

检测结果只对测试样负责，仅供客户内部使用，不作为社会公正性数据。.

批准签署人.

Marry Ma马广媛.

通标标准技术服务（上海）有限公司
授权签名.
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测试结果 :.

测试样品描述 :.

样品编号. SGS样品ID. 材质

(客户提供).

描述.

SN1. SHA16-083926.001 SAN.浅黄色固体.

FDA 21 CFR 180.22 & 181.32-丙烯腈单体提取物.

测试要求 :. 应客户要求，按照FDA要求测试与食品接触的丙烯腈聚合物及树脂样品中的丙烯腈单体提取

物。.

测试方法 :. 参照FDA 21 CFR 180.22&181.32方法.

常用模拟液. 时间. 温度. 最大允许限值. 样品001
丙烯腈单体提取物

含量.

.

蒸馏水.. 0.5hr(s).. 212℉.. 0.003mg/inch² . <0.001mg/inch² .. .

正庚烷.. 0.5hr(s).. 120℉.. 0.003mg/inch² . 0.002mg/inch² .. .

 

 

 

 

 .
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样品照片:.

SHAEC1608392602

SHA16-083926.001 .

此照片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告完 ***.
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